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Каменная вата

Стекловолокно

• Больший вес не означает лучшую теплоизоляцию

Зависимость теплопроводности от плотности для

стекловолокна и каменной ваты

* Исследование Шведского национального института тестирований и исследований: Теплоизоляционные материалы (B. Jonsson), 1995
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